
Протокол испытаний № 56125 от 18.05.2015
Обозначение пробы Р179ТО 178 Таксофичкофф
Компания
Клиент
Контактное лицо
Марка техники Skoda Octavia 1.2 TSI
Производитель узла VAG
Вид / тип техники Легковой автомобиль
Серия, номер узла Р179ТО 178
Год выпуска 2014
Тип топлива Бензин
Место отбора Картер
Объем системы 4
Марка масла Fuchs / Fuchs Titan GT1 PRO FLEX 5W30 / SAE 5W-30

Интерпретация актуальных лабораторных данных
Для более точной интерпретации содержания элементов присадок и значения щелочного числа необходимо сравнение
со свежим продуктом. Остальные показатели масла находятся в пределах нормы. 

Общая оценка

Норма

Внимание

Опасность

Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»

Данные образца
Лабораторный номер 56125
Дата отбора 12.05.2015
Пробег, км,м/ч 102 174 0 0 0
Наработка масла,км, м/ч 15 000 0 0 0
Долив масла, л 1.0

Оценка масла

Индикаторы износа
Железо (Fe) ppm   20
Хром (Cr) ppm   0
Олово (Sn) ppm   0
Алюминий (Al) ppm   4
Никель (Ni) ppm   0
Медь (Cu) ppm   0
Свинец (Pb) ppm   0
Молибден (Mo) ppm   0
Присадки
Кальций (Ca) ppm   2208
Магний (Mg) ppm   8
Бор (B) ppm   17
Цинк (Zn) ppm   1063
Фосфор (P) ppm   852
Барий (Ba) ppm   0
Загрязнение
Кремний (Si) ppm   9
Калиий (K) ppm   5
Натрий (Na) ppm   5
Вода%   0
Гликоль%   0
Примесь топлива %   0,5
Состояние масла
Вязкость при 100°С сСт   13,08
Вязкость при 40°С сСт   77,58
Индекс вязкости   171
Степень окисления А/см   0
Степень нитрования А/см   0
Щелочное число TBN (ASTM D 4739) мгКОН/г  5,87
Кислотное число TAN мгКОН/г   2,47
pH-кислотность   5,02


